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1 Zweck

Diese Technische Anweisung beschreibt die durchzufihrenden Tatigkeiten im Umgang mit
Rohrleitungen.

2 Aligemein

Um den sicheren und reibungslosen Betrieb der Anlage zu gewahrleisten, sind alle Rohrleitungen nach
den folgenden Anforderungen zu behandeln.

A GEFAHR

Austretende Medien

Rohrleitungssysteme der Anlage stehen unter Druck und/oder enthalten heil3e und
gefahrliche Medien. Mangelhaft ausgefiihrte Verrohrungen sind eine Gefahr fir Mensch und
Maschine.

A WARNUNG

Verunreinigung des Systems

Verschmutzungen aus verunreinigten Rohrleitungen kénnen den Betreib der Anlage stdéren
und zu Schaden fihren.
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3 Druckfestigkeits- und Dichtheitspriufung

Rohrleitungen sind durch geeignete Prufverfahren und unter Einhaltung lokaler Anforderungen und
Vorschriften auf Dichtheit und Druckfestigkeit zu prifen.

Die vorschriftsgemalfe Durchflihrung der Priifungen und richtige Interpretation der Ergebnisse darf
ausschlielich durch geschultes und geprtftes Personal erfolgen.

3.1 Priifung auf Leckage durch Einleitung von Gas und Aufbau von Uberdruck
Die Dichtheit der Rohrleitung kann durch Einleiten von Gas und Aufbau von Uberdruck geprift werden.

Dazu sind alle Offnungen mit speziellen Vorrichtungen zu verschlieRen. AnschlieRend wird Gas
eingeleitet, Uberdruck aufgebaut und das System vollstéandig verschlossen. Der Druck ist tiber einen
Zeitraum zu beobachten. Sollte ein Druckabfall feststellbar und die Druckdifferenz vorgegeben
Grenzwerte Uberschreiten, ist die Leckage zu lokalisieren und zu verschlie3en.

3.2 Ortung der Leckage mittels Schaumbildender Mittel

Um Leckagen zu lokalisieren, ist ein geeignetes schaumbildendes Mittel durch Spriihen oder Pinseln an
den gefahrdeten Bereichen aufzubringen. Das System ist wahrend der Prifung unter Druck zu halten.

Nach Ablauf einer Stabilisierungszeit von mehreren Minuten, setzt eine Schaumbildung im Bereich des
Lecks ein. Die Geschwindigkeit der Schaumproduktion ist abhdngig vom Ausmal der Leckage. Eine
Prufzeit von mindestens 3 Minuten ist einzuhalten.

Ein wachsender Schaumpilz, der von einer bestimmten Stelle ausgeht, muss als Leckage interpretiert
werden.

4 Schweien

SchweilRarbeiten sind ausschliellich durch ausgebildetes Personal unter Einhaltung geltenden
Anforderungen und Vorschriften durchzufuhren.

5 Reinigen

Die Rohrleitungen missen innen und aul3en vollstandig frei von Anlauffarben, Schweilspritzern, Zunder,
Schlackenreste, Fremdeisen und dergleichen sein.
Rohrenden mussen gratfrei sein.

Die Oberflachen missen bei Betrachtung ohne VergréRerung frei sein von sichtbarem Ol, Fett, Schmutz,
und soweit frei von Zunder, Rost, Beschichtungen und artfremden Verunreinigungen, dass verbleibende
Spuren allenfalls noch leichte, fleckige oder streifige Schattierungen zu erkennen sind. Alle verbleibenden
Rickstande missen fest haften.

5.1 Reinigung nicht rostfreier Stahirohre

Rohrleitungen missen an der gesamten Rohrinnenflache von verbleibenden Verschmutzungen und
Prifmittelrickstédnden gereinigt werden.

Zur Reinigung der Oberflache der Schweillnahte kdnnen die Verfahren Blrsten, Schleifen oder Strahlen
(eisenfreier Quarzsand oder Glaskugeln) angewendet werden.

Zum Birsten sind ausschlie3lich nichtrostende Stahlblrsten zu verwenden.

5.2 Reinigung rostfreier Stahlrohre

Rohrleitungen missen an der gesamten Rohrinnenflache von verbleibenden Verschmutzungen und
Prifmittelrickstéanden gereinigt werden.
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Zur Reinigung der Oberflache der Schweillndhte kdnnen die Verfahren Blrsten, Schleifen, Beizen oder
Strahlen (eisenfreier Quarzsand oder Glaskugeln) angewendet werden.

Zum Birsten sind ausschlieRlich nichtrostende Stahlbirsten zu verwenden.
Nach dem Beizen ist eine sorgfaltige Spulung mit Wasser vorzunehmen.
Beizmittel und verunreinigtes Wasser ordnungsgemaR entsorgen!

6 Korrosionsschutz
Gereinigte Rohrleitungen sind durch geeignet Malinahmen wie Lackiern vor Korrosion zu schitzen.

Grundierung

Bereiche: Innen und Aulen
Typ: Wetterwart Zink AL 600 +
Schichtdicke: 40 — 70 pm

Decklackierung

Bereich: AuRen
Typ: Alposil Schutzlack LTW/Firma Feycolor

Nach der Reinigung und Lackierung sind die Enden der Rohrleitungen und sonstige Offnungen
vollstandig zu verschlielRen.

Lagerung im Freien ist nicht zulassig.

7 Konservieren der gereinigten Rohre
Rohre nach der Reinigung mit geeigneten Mitteln konservieren.
z. B. Olleitung - Motordl; Kiihlwasserleitungen - Kiihlflissigkeit.

8 Revisionsvermerk

Revisonsverlauf

Index |Datum Beschreibung / Anderungszusammenfassung Experte
Prtifer

3 10.04.2019 |GE durch INNIO ersetzt / GE replaced by INNIO Stojiljkovic T.
Pichler R.

2 - Beizen von Rohren GELOSCHT / Pickling pipes DELETET Provin

SchweilRanforderungen NEU / Welding requirements NEW Madi

Reinigen/Korrosionsschutz von Rohrleitungen NEU /
Cleaning/corrosion protection of pipes NEW

1 26.05.2010 |Umstellung auf CMS / Change to Content Management Schartner
System Giese
ersetzt / replaced Index: ¢
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